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Bilaga B — Minimikrav for kontrollutrustning och hjalpmedel

For nedan angivna dokument galler senaste utgavan. Anvandaren skall kontrollera att aktuell utgava
anvands.

1. Andamalsenlig och funktionsduglig utrustning fér bestdmning av:
e Lufttemperatur
e Yttertemperatur
e Relativ fuktighet
e Skikttjocklek, vatt
e  Skikttjocklek, torrt
e  Ytrahet/ytprofil

2. SS-EN ISO 8501-1:2007

Behandling av stalytor fore beldggning med malningsfarg och liknande produkter — Visuell
utvardering av ytrenhet — Del 1: Rostgrader och férbehandlingsgrader for obelagt stal och for stal,
fran vars hela yta tidigare beldggning avlagsnats ("Rostgradsboken”).

3. SS-1SO 8501-2

Behandling av stalytor fore beldggning med malningsfarg och liknande produkter — Visuell
utvardering av ytrenhet — Del 2: Férbehandlingsgrader for tidigare belagda stalytor efter lokalt
avlagsnande av tidigare malningsfarg.

4. SS-ISO 8501-3:2006

Behandling av stalytor fore beldggning med farg och liknande produkter — Visuell utvardering av
ytrenhet - Del 3: Forbehandlingsgrader for svetsar, kanter och andra omraden med defekter (ISO
8501-3:2006).

5. SS-EN ISO 8501-4:2007

Behandling av stalytor fore beldggning med farg eller liknande produkter — Visuell utvardering av
ytrenhet — Del 4: Yttillstand fore forbehandling samt forbehandlingsgrader vid vattenblastring under
hogt tryck (1ISO 8501-4:2006). Denna standard ar endast krav for foretag som utfor vattenblastring
och/eller har utrustning for det.

6. SS-1SO 8503-2

Behandling av stalytor fore beldggning med malningsfarg och liknande produkter — Karakterisering av
ytrdhet hos blastrade stalunderlag — Del 2: Metod for klassning av ytprofil hos blastrat stal —
Komparatormetod.

7. SS-1SO 19840
Farg och lack — Korrosionsskydd av stalkonstruktioner genom malning — Méatning av

acceptanskriterier for tjocklek hos torr belaggning pa ra yta (ISO 19840:2004).

8. Handbok for tillampning av SS-EN 1090 alternativt SS-EN ISO 12 944 del 1, 2,3, 4,5, 7
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9. Handbok i rostskyddsmalning, Bulletin 107, Korrosionsinstitutet.
10. SSG om foretaget arbetar mot SSG anslutna foretag
11. Malningsanvisning vattenkraft (MA-V) om foretaget utfor arbeten dar denna anvisas

12. Tekniska bestammelser for Ytskydd inom Karnkraft (TBY) om foretaget utfor arbeten mot
karnkraftforetag



